Kerabit

Tuotteet

Om monteringen och underhallet av gréntaksprodul
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Det har dokumentet innehaller anvisningar om monteringen och underhallet av grontaksprodukter. For de dvriga Kerabit-tak-
produkterna hittar du monteringsanvisningar pa adressen www.kerabit.fi/se > Monteringsanvisningar. Konstruktdren har
alltid ansvaret for att konstruktionen lampar sig for objektet.

Sdkerstall i forvag att konstruktionen tal belastningen fran det gréna taket.

Vid monteringsarbeten ska viderférhallandena beaktas, sa att materialet kan lyftas tryggt och vinden inte tar tag i latta
material. Kom ihag sdkerheten vid arbete pa tak.

Kerabit Rotskyddsmembran

Rotskyddsmembranet ar som namnet antyder ett skydd mot rotter. Rotskyddsmembran-
et monteras ovanpa de dvriga tatskiktsmembranlagren och samtliga fogar svetsas. Rot-
skyddsmembranet ska skyddas mot mekaniska pafrestningar under arbetet sa att det inte
skadas ndr de dvriga materialen monteras.

Pa sidorna dverlappas membranfogarna med 100 mm och andfogarna éverlappas med 150 mm.
Overlappningen ska alltid géras i fogens riktning enligt taklutningen. Membran som monteras
ovanpa varandra laggs i samma riktning. Fogarna 6verlappas sa att de inte ligger i linje med
varandra. Om invid varandra liggande membran skarvas, ska skarvarna forskjutas med 500 mm.
Uppvik och kanter ska alltid géras av separata bitar.

| till exempel uppvik och andra synliga detaljer som utsdtts for solens UV-stralning ska rotskyddsmembran med stréyta anvan-
das.

Fastsvetsning av membranet

1. Membranrullen 6ppnas och Iaggs pa plats, varefter membranet delvis rullas upp igen och
bérjar fastas i underlaget.

2. Svetsbitumen pa membranets undersida varms upp med gasolflamma. Skyddsplasten be-
héver inte tas av. Vid uppvdrmning ska svetsbitumen smalta jamnt 6ver hela membranets
bredd sa att man sakerstaller en god infastning i underlaget.

3. Membranet far inte éverhettas, for att undvika skador pa stommen!

4. Svetsbitumen ska komma ungefdr 10 mm utanfor fogen. TR T,

5. Obs! Andfogarna ska sdkras genom att virma upp membranets dnde och trycka in stréytan i bitumen till exempel med en
spackel (se bilden intill).

Svetsning ar hetarbete som krdver ett adekvat och giltigt hetarbetskort.
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Takfotsplat for grona tak

Takfotsplaten for grona talk ar tillverkad av syrafast stal. Platlangden &r tva meter. Sicksack-
fastning med skruvavstandet cc 100 mm, med lampliga rostfria skruvar med platt och brett
skruvhuvud. Se den separata monteringsanvisningen for Kerabit-takfotsplatar.

Kantlist fér gront tak, perforerad

Pa takfdtterna pa grona tak anvands en 0,7 mm tjock perforerad kantlist av syrafast stal. Mellan
takfotsplaten och den perforerade kantlisten ska det finnas en membranremsa som svetsas fast pa
bada platarna, t.ex. en 300-500 mm bred remsa av Kerabit 4000 UT Hitsi-membran.

Kantlistens kant monteras pa takfallet mekaniskt, i sicksackménster och med centrumavstandet
100 mm. Listen fasts med lampliga rostfria skruvar, till exempel skruvar med platt och brett skruv-
huvud. Kanten har fardiga hal. Mellan listandorna lamnas en springa pa 2-3 mm for varmeexpansion
och i skarven fasts ett skarvstycke med skruvar. Ovanpa kanten svetsas en rotskyddsmembran. Se
till att vid monteringen av membranen skydda platarnas synliga delar mot éverhettning till exem-
pel med en separat monteringsskyddsbit! Syrafast stal ar kansligt for fargférandringar orsakade av
uppvarmning.

Pa laglutande tak kan kantlisten dven anvandas for att avgransa vaxtligheten pa andra stéllen an bara pa takkanten. Da
monteras listen ovanpa det dranerande skiktet varvid man ser till att listerna halls pa plats med hjalp av vikten av ovanpalig-
gande konstruktioner. | detta fall far listerna inte fastas mekaniskt for att undvika skador pa tatskiktet.

Takfotsplat for gront tak

| gaveltakfoten och den dvre takfo-
ten pa grona tak anvands gavel-
takfotslist for gront tak. | dvrigt
monteras den pa samma sdtt som
kantlisten for grona tak, ovanpa
Kerabit 4000 UT Hitsi-membran-
remsan, men férlangningsstycket
skjuts in i den dubbla delen av
listen. Obs. Férlangningsstycket ska monteras innan den féljande listen monteras! Mekanisk fastsattning vid behov.

I vinklar kapas listerna sa att tva lister inte hamnar ovanpa varandra och avslutningsvis monteras fasts ett hérnstycke pa
insidan av hérnen med rostfria skruvar. Hérnstycke ska monteras efter rotskyddsmembranet har svetsats.

Om man vill, ar det majligt att lata tillverka och montera en fargad tacklist pa platen.

Brunnsram for grona tak

Brunnsramen fér grona tak ar tillverkad av syrafast stal och dr avsedd for att avgransa
vaxtligheten runt takbrunnen samt for att skydda brunnen i gréna tak mot igensattningar.
Ramen har draneringséppningar genom vilka vattnet kan rinna via draneringsskiktet till
brunnen. Produkten passar sdrskilt for gréna tak med tunt vaxtunderlag, sasom sedumtak.

Brunnsramen levereras omonterad och den ar tillverkad av fyra identiska delar som monteras
samman till en ram. | hérnen finns fardiga hal pa vilka delarna fasts samman med medféljande skruvar.

Brunnsramen monteras ovanpa draneringsskiktet, till exempel Platon DE 25-skivan eller Kerabit QDrain-draneringsmattan.
Filterduken, vaxtunderlaget och vaxtligheten laggs pa ramens krage.

Filterduken kan lyftas pa ramens éverkant. Insidan av brunnsramen kan om man vill fyllas med shingel - detta fungerar som
ett extra filtreringsskikt och lagger sista handen pa takets utseende - eller ocksa kan ramen ldamnas tom. Da forblir membra-
nytan (Kerabit Rotskyddsmembran, gra) runt brunnen synlig.
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Kerabit QDrain-draneringsmatta

Draneringsmattan Kerabit QDrain Iampar sig som dranerande skikt pa grona tak. Produkten [ampar
sig dven for omvanda takkonstruktioner. QDrain monteras ovanpa Rotskyddsmembranet, i omvanda
takkonstruktioner mellan Rotskyddsmembranet och varmeisoleringen. Pa den ena kanten av QDrain
overlappar filterdukarna den inre konstruktionen med 100 mm. Den intilliggande mattan monteras
mellan filterdukarna.

Konstruktionen som tacker draneringsmattan ska monteras sa snart som méjligt for att skydda mat-
tan mot sol och vind.

Produkten har en utmarkt vattenavledningskapacitet dven under belastning.

Vaxtunderlag

Vid behov monteras ett [ampligt vaxtunderlag pa det grona taket. Vaxtunderlagets typ och tjocklek valjs enligt vaxtligheten,
konstruktionen och anvdndningsférhallandena. Vaxtunderlaget jamnas ut till exempel genom att kratta.

Skyddande stenbeldggning pa kanterna

Pa takkanterna och runt genomfdringar rekommenderas en cirka 500 mm bred stenbeldggning (shingel) som far éverlappa
vaxtligheten med cirka 250 mm. Shingeln skyddar grénkonstruktionen och vaxtligheten mot vinderosion och pa laglutande
tak dven mot vindens sugkrafter. Om konstruktéren rekommenderar detta kan shingel dven anvandas av brandsakerhetsskal.
Vid behov kan shingel Iaggas pa sedummattorna, cirka 10-15 kg/m?, for att forebygga skador orsakade av vinden och férhindra
uttorkning.
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Skotsel och underhall av ett sedumtak

Veckorna efter monteringen ska man se till att vaxtunderlaget dr konstant fuktigt.
Darefter minskas bevattningen gradvis och det grona taket far vanja sig vid att klara
sig i de naturliga forhallandena. Ndr vaxtligheten har etablerat sig vattnas taket en-
dast under langvariga torra perioder.

Ett gront tak kraver regelbundet underhall for att vara vackert. Taket ska kontrolleras
och underhallas minst tva ganger om aret. | samband med underhallet sakerstalls
bland annat att vaxterna mar bra och att takets tekniska system sasom vattenavled-
ningen fungerar.

Fran taket avldagsnas oonskade vaxter, tradplantor och allt material som inte hér hemma dar, sasom |6v och barr. Ett tjockt
lager barr eller 16v som far ligga kvar pa sedumtaket kan orsaka stora skador pa vaxtligheten.

Kritiska stallen, sasom uppvik och genomféringar, kontrolleras sarskilt noga. Vattenavledningssystemet rensas pa skrdp och
material fran vaxtunderlaget och man sdkerstaller en hinderfri vattenavrinning. Vaxter som eventuellt spridit sig till shingel-
remsorna runt takbrunnarna ska tas bort. Staende vatten pa taket kan kvava och déda vaxterna.

Grona tak ska vid behov godslas med lampligt gédslingsmedel. Godslingsmedlet sprids jamnt och vattnas latt.

Stallvisa skador pa sedumtaket kan lappas med sedumplantor eller avklippta sedumvaxter som tas fran andra stéllen i taket
eller ocksa kan man sa fron. De lappade stallena vattnas tills sedumplantorna eller de avklippta sedumvaxterna har rotat sig.
Darefter godslas dessa stallen.
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