Valintataulukko Triflex-vedeneristysmassat - AN 42

Kerabit

Tuotteet

Triflex SmartTec Fibre

Triflex ProFibre

Triflex ProDetail

Koostumus

1-komponenttinen, kuituvahvistettu

2-komponenttinen, kuituvahvistettu

2-komponenttinen + vahvikekangas

Tyyppi

Polyuretaanipohjainen, liuotinvapaa, kosteuskovettuva

PMMA

PMMA

Katalyytti ja suhde

Ei tarvita

1kg massaa + 20-60 g katalyyttia lampétilasta riippuen (ks. ohje purkin kyljessa)

1kg massaa + 20-40 g katalyyttid lampotilasta riippuen (ks. ohje purkin kyljessa)

Vahvikekangas

Ei tarvita, sisaltaa kuituja

Ei tarvita, sisdltaa kuituja

Tarvitaan aina

 Sdilytys kuivassa, viiledssa varastossa yli 0 °C [ampétilassa. Ennen kdyttoa
huoneenlamma@ssa.

* Avaamattoman purkin sdilyvyys noin 6 kk.

* Jos kaikkea massaa ei kayteta kerralla, tulee purkki sulkea heti huolellisesti.
Mahdollinen kovettunut pintakerros poistetaan ennen sekoitusta.

Sertifioitu Ei Ei Kylla (ETA), kayttoika 25 v.
Halkeaman silloituskyky Ei Ei Max. 1 mm

Haju Ldhes hajuton Voimakas Voimakas

Varastointi » Astioita ei tule altistaa auringonvalolle. + Astioita ja pusseja ei tule altistaa auringonvalolle.

 Sdilytys kuivassa, viiledssa varastossa yli 0 °C lampétilassa. Ennen kadyttoa huoneenlammossa.

» Katalyyttijauhepusseja ei saa sailyttaa massapurkkien yhteydessa.
* Avaamattoman purkin sdilyvyys noin 6 kk.

Asennusolosuhteet
(ymparoivad ilma ja alusta)

* llma +5...+40 °C, ilmankosteus vahintdadn RH 30 %
» Alusta +5...+440 °C, vdhintddn 3 °C kastepistetta korkeampi

e llma0..+35°C
 Alusta 0...+35 °C, vahintdan 3 °C kastepistettd korkeampi

* llma-5...+40°C
 Alusta -5...+50 °C, vahintaan 3 °C kastepistettd korkeampi

Menekki

Vahintaan 3 kg/m? (tasainen, siled alusta)

Vahintaan 3 kg/m? (tasainen, siled alusta)

Vahintaan 3 kg/m? (tasainen, siled alusta)

Pohjusteen tarve ja
soveltuvat alustat

Riippuu alustasta. Ei tarvita esim. betonialustalla. Ks. SmartTec Fibre -asennusohjeen
kohta Soveltuvat alustat ja esikasittelyt.

Riippuu alustasta. Tarvitaan mm. betonialustalla. Ks. ProFibre-asennusohjeen kohta
Soveltuvat alustat ja esikadsittelyt.

Riippuu alustasta. Tarvitaan mm. betonialustalla. Ks. ProDetail-asennusohjeen
kohta Soveltuvat alustat ja esikasittelyt.

Kuivumisnopeus

» Tydskentelyaika n. 60 min (+20 °C)
» Sadekuiva n. 60 min*

» Paallystettavissa n. 5-8 h sisalla*
» Kovettumisaika n. 2 pdivaa*

*) +23 °C/RH 50 % kosteus

» Tybskentelyaika n. 20 min katalyytin maarasta riippuen
» Sadekuiva n. 30 min*

» Paallystettavissa ja kovettunut n. 45 min*

*) +20 °C

» Tybskentelyaika n. 15...20 min katalyytin madrasta riippuen
» Sadekuiva n. 30 min*

» Paallystettavissa ja kovettunut n. 45 min*

*) +20 °C

Soveltuvuus

» Vedeneristyksen yksityiskohdat ja korjaukset, silloin kun vahvikekankaallista
ProDetailia ei voida kdyttaa.

» Esim. pystypinnoilla olevien elementtipuukkojen ymparysten ja lapivientien
tiivistaminen, ahtaat nurkat ja kulmat, lisdvarmistukset kumibitumikermilla
eristetyissa yksityiskohdissa.

» Valiaikaiset paikkaukset.

» Vedeneristyksen yksityiskohdat ja korjaukset, silloin kun vahvikekankaallista
ProDetailia ei voida kayttaa.

» Esim. pystypinnoilla olevien elementtipuukkojen ymparysten ja lapivientien
tiivistaminen, ahtaat nurkat ja kulmat, lisdvarmistukset kumibitumikermilla
eristetyissd yksityiskohdissa.

» Vaativat vedeneristyksen yksityiskohdat ja korjaukset katoilla, pihakansissa
ja perustuksissa.

» Esim. ldpiviennit, bitumikermin yldreunan tiivistys perustuksissa ja
ylésnostoissa.

* Soveltuu viherkatoille.

Vari

Harmaa Traffic grey 7043

Harmaa Traffic grey 7043

Harmaa Traffic grey 7043

Pinnoitettavuus
(pddllemaalaus tai
kermikaton detaljeissa
sirote)

Paallemaalausta ei suositella silikonimaisen pinnan takia.

Sirotetta voidaan lisdta seuraavasti:

 Levitd massaa (>3 kg/m?).

+ Anna kuivua 5-8 h (Huom. Jos aikaa kuluu kauemmin, tulee maran kerroksen paalle
levittda kvartsihiekkaa tartunnan parantamiseksi.)

« Levitd uusi kerros massaa (>3 kg/m?).

+ Levitd pinnalle halutun varista sirotetta.

» Anna kuivua vahintaan 2 pdivaa ennen ylimadradisen sirotteen pois pyyhkimista.

Sirotetta voidaan levittaa lisamassakerroksen padlle. Lisdimassakerros ja sirote tulee asentaa 1-12 h sisdlld vedeneristyskerroksen asennuksesta. Mikali pinnoitus
tehdddn my6hemmin, tulee pinta aktivoida Triflex Reiniger -puhdistusaineella (vaikutusaika 20 min).

Tarvittaessa pddllemaalattavissa, katso lisdtietoa asennusohjeesta.

Muuta huomioitavaa

Mikali tyd keskeytyy yli 12 h ajaksi, tulee saumakohtaan mdran massan pddlle levittaa
vahintddn 10 cm alueelle kvartsihiekkaa. Tyota jatkettaessa ylimadrdinen hiekka
pyyhitdan pois.

Mikali tyd keskeytyy, tulee saumakohdan pinta aktivoida Triflex Reiniger
-puhdistusaineella (vaikutusaika 20 min). Seuraavan kerroksen limitys vahintaan 10
cm.

Mikali tyd keskeytyy, tulee saumakohdan pinta aktivoida Triflex Reiniger
-puhdistusaineella (vaikutusaika 20 min). Seuraavan kerroksen limitys
vahintdadn 10 cm ja limityskohdassa kdytetadn tukikangasta.

Tuotenumerot ja
pakkauskoot

Triflex SmartTec Fibre (1K), 3,5 kg: 4529950-743-211

Triflex ProFibre (2K), 10 kg: 4522950-743-140
Triflex Katalyyttijauhe, 0,1 kg: 450001 (huom. 2-6 pss/astia!)

Triflex ProDetail (2K), 15 kg: 45007043
Triflex Katalyyttijauhe, 0,1 kg: 450001 (huom. 3-6 pss/astial)
Triflex Vahvikekangas, 0,26 x 50 m: 450004




